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DIN-DVS-Normenportal Schweißen - Inhaltsverzeichnis 
 

 

Werkstoffe 

DIN EN 287-6 2018-07 Prüfung von Schweißern - Schmelzschweißen - Teil 
6: Gusseisen; Deutsche Fassung EN 287-6:2018 

DIN EN 1011-5 2003-10 Schweißen - Empfehlungen zum Schweißen 
metallischer Werkstoffe - Teil 5: Schweißen von 
plattierten Stählen; Deutsche Fassung EN 1011-
5:2003 

DIN EN 1011-8 2018-07 Schweißen - Empfehlungen zum Schweißen 
metallischer Werkstoffe - Teil 8: Schweißen von 
Gusseisen; Deutsche Fassung EN 1011-8:2018 

DIN EN 1708-3 2012-05 Schweißen - Verbindungselemente beim Schweißen 
von Stahl - Teil 3: Plattierungen, Pufferungen, 
Auskleidungen druckbeanspruchter Bauteile; 
Deutsche Fassung EN 1708-3:2012 

DIN EN 14532-2 2005-02 Schweißzusätze - Prüfverfahren und 
Qualitätsanforderungen - Teil 2: Ergänzende 
Prüfungen und Konformitätsbewertung von 
Schweißzusätzen für Stahl, Nickel und 
Nickellegierungen; Deutsche Fassung EN 14532-
2:2004 

DIN EN ISO 9606-3 1999-06 Prüfung von Schweißern - Schmelzschweißen - Teil 
3: Kupfer und Kupferlegierungen (ISO 9606-3:1999); 
Deutsche Fassung EN ISO 9606-3:1999 

DIN EN ISO 9606-4 1999-06 Prüfung von Schweißern - Schmelzschweißen - Teil 
4: Nickel und Nickellegierungen (ISO 9606-4:1999); 
Deutsche Fassung EN ISO 9606-3:1999 

DIN EN ISO 9606-5 2000-04 Prüfung von Schweißern - Schmelzschweißen - Teil 
5: Titan und Titanlegierungen, Zirkonium und 
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Zirkoniumlegierungen (ISO 9606-5:2000); Deutsche 
Fassung EN ISO 9606-5:2000 

DIN EN ISO 9692-2 2024-06 Schweißen und verwandte Verfahren - 
Schweißnahtvorbereitung - Teil 2: 
Unterpulverschweißen von Stahl (ISO 9692-2:2024); 
Deutsche Fassung EN ISO 9692-2:2024 

DIN EN ISO 9692-4 2003-10 Schweißen und verwandte Prozesse - 
Empfehlungen zur Schweißnahtvorbereitung - Teil 4: 
Plattierte Stähle (ISO 9692-4:2003); Deutsche 
Fassung EN ISO 9692-4:2003 

DIN EN ISO 11970 2026-04 Schweißanweisungen für das Produktionsschweißen 
von Gussteilen auf Stahl- und Nickelbasis und deren 
Qualif izierung (ISO 11970:2025); Deutsche Fassung 
EN ISO 11970:2025 

DIN EN ISO 13918 2021-12 Schweißen - Bolzen und Keramikringe für das 
Lichtbogenbolzenschweißen (ISO 13918:2017 + 
Amd 1:2021); Deutsche Fassung EN ISO 
13918:2018 + A1:2021 

DIN EN ISO 14174 2019-09 Schweißzusätze - Pulver zum Unterpulverschweißen 
und Elektroschlackeschweißen - Einteilung (ISO 
14174:2019); Deutsche Fassung EN ISO 
14174:2019 

DIN EN ISO 14555 2026-01 Schweißen - Lichtbogenbolzenschweißen von 
metallischen Werkstoffen (ISO 14555:2025); 
Deutsche Fassung EN ISO 14555:2025 

DIN EN ISO 15614-3 2008-06 Anforderung und Qualif izierung von 
Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Schweißverfahrensprüfung - Teil 3: 
Schmelzschweißen von unlegierten und 
niedriglegierten Gusseisen (ISO 15614-3:2008); 
Deutsche Fassung EN ISO 15614-3:2008 

DIN EN ISO 15614-4 
(konsolidierte Fassung) 

2008-01 Anforderung und Qualif izierung von 
Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Schweißverfahrensprüfung - Teil 4: 
Fertigungsschweißen von Aluminiumguss (ISO 
15614-4:2005); Deutsche Fassung EN ISO 15614-
4:2005 

DIN EN ISO 15614-5 2024-11 Anforderung und Qualif izierung von 
Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Schweißverfahrensprüfung - Teil 5: 
Lichtbogenschweißen von Titan, Zirkonium und ihren 
Legierungen (ISO 15614-5:2024); Deutsche 
Fassung EN ISO 15614-5:2024 

DIN EN ISO 15614-6 2007-01 Anforderung und Qualif izierung von 
Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Schweißverfahrensprüfung - Teil 6: Lichtbogen- und 
Gasschweißen von Kupfer und seinen Legierungen 
(ISO 15614-6:2006); Deutsche Fassung EN ISO 
15614-6:2006 

DIN EN ISO 15614-8 2016-11 Anforderung und Qualif izierung von 
Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Schweißverfahrensprüfung - Teil 8: Einschweißen 
von Rohren in Rohrböden (ISO 15614-8:2016); 
Deutsche Fassung EN ISO 15614-8:2016 
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DIN EN ISO 15618-1 2016-12 Prüfung von Schweißern für Unterwasserschweißen 
- Teil 1: Nassschweißen unter Überdruck (ISO 
15618-1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 15618-
1:2016 

DIN EN ISO 17279-1 2019-09 Schweißen - Mikrofügen von 
Hochtemperatursupraleitern der zweiten Generation 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen an das Verfahren 
(ISO 17279-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 
17279-1:2018 

DIN EN ISO 17279-2 2019-09 Schweißen - Mikrofügen von 
Hochtemperatursupraleitern der zweiten Generation 
- Teil 2: Qualif izierung für Schweiß- und 
Prüfpersonal (ISO 17279-2:2018); Deutsche 
Fassung EN ISO 17279-2:2018 

DIN EN ISO 17279-3 2021-07 Schweißen - Mikrofügen von 
Hochtemperatursupraleitern der 2. Generation - Teil 
3: Prüfverfahren von Fügeverbindungen (ISO 17279-
3:2021); Deutsche Fassung EN ISO 17279-3:2021 

DIN EN ISO 17660-1 
(konsolidierte Fassung) 
 

2006-12 
 
 

Schweißen - Schweißen von Betonstahl – Teil 1: 
Tragende Schweißverbindungen (ISO 17660-
1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 17660-1:2006 

DIN EN ISO 17660-2 
(konsolidierte Fassung) 
 

2006-12 
 
 

Schweißen - Schweißen von Betonstahl – Teil 2: 
Nichttragende Schweißverbindungen (ISO 17660-
2:2006); Deutsche Fassung EN ISO 17660-2:2006 

DIN EN ISO 18275 2018-12 Schweißzusätze - Umhüllte Stabelektroden zum 
Lichtbogenhandschweißen von hochfesten Stählen - 
Einteilung (ISO 18275:2018); Deutsche Fassung EN 
ISO 18275:2018 

DIN EN ISO 24373 2018-11 Schweißzusätze - Massivdrähte und -stäbe zum 
Schmelzschweißen von Kupfer und 
Kupferlegierungen - Einteilung (ISO 24373:2018); 
Deutsche Fassung EN ISO 24373:2018 

DVS 0602 2008-02 Schweißen von Gusseisenwerkstoffen 
DVS 0603 2015-06 Empfehlungen für den Einsatz von qualif iziertem 

Schweißaufsichtspersonal für das 
Gusseisenschweißen 

DVS 0700 2026-05 Voraussetzungen zum Erwerb der Berechtigung 
betriebseigene Schweißer- und/oder 
Bedienerprüfungsbescheinigungen als Hersteller 
auszustellen 

DVS 0909-1 2000-09 Grundlagen des MSG-Hochleistungsschweißens mit 
Massivdrahtelektroden - Definitionen und Begriffe 

DVS 0916 2012-04 Metall-Schutzgasschweißen von Feinkornbaustählen 
DVS 0931 2012-02 MAG-Schweißen von nichtrostenden und 

hitzebeständigen Stählen 
DVS 0941-1 2020-09 Fülldrahtelektroden für das Verbindungs- und 

Auftragschweißen - Grundlagen und 
Begriffsbestimmung 

DVS 0945-2 2019-04 Unregelmäßigkeiten geschweißter Beschichtungen 
DVS 0946 2004-02 Empfehlungen zum Schweißen von nicht rostenden 

austenitisch-ferritischen Duplex- und 
Superduplexstählen 

DVS 0973-1 2019-04 Übersicht der Prozessregelvarianten des MSG-
Schweißens 

mailto:kundenservice@dinmedia.de
https://www.dinmedia.de/


DIN Media GmbH Am DIN-Platz Burggrafenstraße 6 10787 Berlin 
+49 30 58885700-00 kundenservice@dinmedia.de Internet: www.dinmedia.de 

 

DVS 0973-1 Beiblatt 1 2019-04 Tabellarische Übersicht der Prozessregelvarianten 
des MSG-Schweißens 

DVS 1801 2025-12 Anforderungen an Betriebe und Personal für das 
nasse Unterwasserschweißen - 
Herstellerqualif ikation 

DVS 1801 Beiblatt 1 2025-12 Anforderungen an Betriebe und Personal für das 
nasse Unterwasserschweißen - 
Herstellerqualif ikation - Anerkannte Prüf-, 
Überwachungs- und Zertif izierungsstellen 

DVS 2403 2020-10 Empfehlungen für die Durchführung, Auswertung 
und Dokumentation von 
Schwingfestigkeitsversuchen an 
Schweißverbindungen metallischer Werkstoffe 
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