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DIN-DVS-Normenportal Schweißen - Inhaltsverzeichnis 
 

Zerstörungsfreie Prüfung 
DIN EN ISO 3452-1 2022-02 Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - Teil 1: 

Allgemeine Grundlagen (ISO 3452-1:2021); 
Deutsche Fassung EN ISO 3452-1:2021 

DIN EN ISO 10675-1 2022-03 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen für 
die Durchstrahlungsprüfung - Teil 1: Stahl, Nickel, 
Titan und deren Legierungen (ISO 10675-1:2021); 
Deutsche Fassung EN ISO 10675-1:2021 

DIN EN ISO 10675-2 2022-05 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen für 
die Durchstrahlungsprüfung - Teil 2: Aluminium und 
seine Legierungen (ISO 10675-2:2021, korrigierte 
Fassung 2022-02); Deutsche Fassung EN ISO 
10675-2:2021 

DIN EN ISO 10863 2020-09 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Ultraschallprüfung - 
Anwendung der Beugungslaufzeittechnik (TOFD) 
(ISO 10863:2020); Deutsche Fassung EN ISO 
10863:2020 

DIN EN ISO 11666 2018-05 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Ultraschallprüfung - 
Zulässigkeitsgrenzen (ISO 11666:2018); Deutsche 
Fassung EN ISO 11666:2018 

DIN EN ISO 13588 2019-07 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Ultraschallprüfung - 
Anwendung von automatisierter phasengesteuerter 
Array-Technologie (ISO 13588:2019); Deutsche 
Fassung EN ISO 13588:2019 
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DIN EN ISO 15626 2018-11 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Beugungslaufzeittechnik 
(TOFD) - Zulässigkeitsgrenzen (ISO 15626:2018); 
Deutsche Fassung EN ISO 15626:2018 

DIN EN ISO 15653 2018-06 Metallische Werkstoffe - Prüfverfahren zur 
Bestimmung der quasistatischen Bruchzähigkeit 
von Schweißnähten (ISO 15653:2018); Deutsche 
Fassung EN ISO 15653:2018 

DIN EN ISO 16809 2025-09 Zerstörungsfreie Prüfung - Dickenmessung mit 
Ultraschall (ISO 16809:2025); Deutsche Fassung 
EN ISO 16809:2025 

DIN EN ISO 17636-1 2022-10 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Durchstrahlungsprüfung - 
Teil 1: Röntgen- und Gammastrahlungstechniken 
mit Filmen (ISO 17636-1:2022); Deutsche Fassung 
EN ISO 17636-1:2022 

DIN EN ISO 17636-2 2023-05 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Durchstrahlungsprüfung - 
Teil 2: Röntgen- und Gammastrahlungstechniken 
mit digitalen Detektoren (ISO 17636-2:2022, 
korrigierte Fassung 2023-02); Deutsche Fassung 
EN ISO 17636-2:2022 

DIN EN ISO 17638 2017-03 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Magnetpulverprüfung (ISO 
17638:2016); Deutsche Fassung EN ISO 
17638:2016 

DIN EN ISO 17640 2019-02 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Ultraschallprüfung - 
Techniken, Prüfklassen und Bewertung (ISO 
17640:2018); Deutsche Fassung EN ISO 
17640:2018 

DIN EN ISO 22825 2018-02 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Ultraschallprüfung - 
Prüfung von Schweißverbindungen in 
austenitischen Stählen und Nickellegierungen (ISO 
22825:2017); Deutsche Fassung EN ISO 
22825:2017 

DIN EN ISO 23277 2015-06 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Eindringprüfung von 
Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen (ISO 
23277:2015); Deutsche Fassung EN ISO 
23277:2015 

DIN EN ISO 23278 2015-06 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Magnetpulverprüfung von 
Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen (ISO 
23278:2015); Deutsche Fassung EN ISO 
23278:2015 

DIN EN ISO 23279 2017-12 Zerstörungsfreie Prüfung von 
Schweißverbindungen - Ultraschallprüfung - 
Charakterisierung von Inhomogenitäten in 
Schweißnähten (ISO 23279:2017); Deutsche 
Fassung EN ISO 23279:2017 
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